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 B2 أديكريت

معدل الا�ستهلاك :  
- معدل الا�ستهلاك العادى حوالى 1 كجم لكل 50 كجم اأ�سمنت.

- ت�سبب الزيادة فى الجرعات الم�سافة زيادة طفيفة فى مقاومة الخر�سانة المبكرة ولا توؤثر هذه الزيادة على 
المقاومة النهائية للخر�سانة.

طريقة الا�ستعمال :  
- ي�ساف الاديكريت بى 2 مبا�شرة اأثناء عملية الخلط وي�ستح�سن اإ�سافة هذه الكمية فى نف�س وقت اإ�سافة 

مياه الخلط .
نتائج ار�سادية :  

للمتر  اأ�سمنت  ٣00كجم  على  تحتوى  التى  القيا�سية  الخر�سانة  لمقاومة  اإر�سادية  نتائج  التالى  بالجدول   -
المكعب ولكن يجب عمل ت�سميم لخلطة تجريبية بالموقع ي�ستعمل فيه الركام والاأ�سمنت المزمع ا�ستعماله 

وتحت تاأثير الظروف الجوية المحيطة لتحديد الجرعة ون�سب الخلط المنا�سبة.

التخــزين :  لمدة 18 �سهراً تحت ظروف تخزين منا�سبة.
العبـــوات :  5 كجم / 20 كجم / 200 كجم.

اإ�سافة ملينة للخر�سانة لزيادة �شرعة ال�سك.
الموا�سفات القيا�سية :

 EN - توفى ا�ستراطات الموا�سفات القيا�سية الامريكية ASTM C 494 type E والموا�سفات الاوروبية 
  .ES 1899-1  2-934 والموا�سفات القيا�سية الم�شرية 

مجــال الا�سـتعمال :
- م�سانع وحدات الخر�سانة الجاهزة واأي�ساً م�سانع الطوب.

الخــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
اأقل من ٪1 ن�سبة الهواء المحبو�س : 

يتوافق مع جميع انواع الا�سمنت التوافق مع الا�سمنت : 

الاإ�سافات الخر�سانية
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ن�سبة الماء اإلى الا�سمنت  جرعة الا�سافة لكل
50كجم اأ�سمنت
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