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معدل الا�ستهلاك :  
- يمكن تحديد الجرعة المن��سبة عن طريق عمل اأختب�ر تجريبى فى الموقع بنف�س الخلطة الم�ستعملة وعمومً� ف�إن 

الجرعة الع�دية تكون فى حدود 0٫3 اإلى 0٫5 كجم لكل 50 كجم اأ�سمنت.
- زي�دة الجرعة اإلى �سعف الكمية المطلوبة يت�سبب عنه زي�دة ب�سيطة فى زمن ال�سك الابتدائى للخر�س�نة 

ولا تقل المق�ومة النه�ئية للخر�س�نة ب��ستخدام جرع�ت اإ�س�فية من اأديكريت اإ�س تى 1.
طريقة الا�ستعم�ل :  

- ي�س�ف اأديكريت اإ�س تى 1 مب��شرة اأثن�ء عملية الخلط وللح�سول على اأف�سل نتيجة ت�س�ف الكمية اأثن�ء 
اإ�س�فة م�ء الخلط ويمكن اإ�س�فة الكمية المطلوبة اإلى الم�ء قبل عملية الخلط.

التخــزين :  لمدة 18 �سهراً تحت ظروف تخزين من��سبة.
العبـــوات :   200 كجم.

اإ�س�فة لتح�سين ق�بلية ال�سخ للخر�س�نة.
الموا�سف�ت القي��سية :

EN 934 - 5 اأديكريت اإ�س تى 1 يوفى ا�ستراط�ت الموا�سف�ت الاوروبية
مجــ�ل الا�سـتعم�ل :

- مع الاعم�ل حيث يكون �سب الخر�س�نة ميك�نيكيً� ب�ل�سخ.

الخــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
الكث�فة )كجم/لتر( :   1٫16 ± 0٫01

ن�سبة الهواء المحبو�س :   1 -٪2
التوافق مع الا�سمنت :   تتوافق مع جميع اأنواع الا�سمنت، م� عداً اأ�سمنت اأك�سيد الالومنيوم الع�لى

الاإ�س�ف�ت الخر�س�نية


