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سيتوركس جراوت

مونة اأ�شمنتية ذاتية ال�شيولة ع�لية القوة غير ق�بلة للانكم��ش .
الموا�شف�ت القي��شية :

للم�شنع    الفنية  الموا�شف�ت  ا�شتراط�ت  ويوفى   ASTM C 1107 الامريكية  القي��شية  الموا�شف�ت  يوفى 
ال�شرب  مي�ه  م�ش�ريع  فى  ال�شحى  وال�شرف  ال�شرب  لمي�ه  القومية  الهيئة  من  ومعتمد   CMBI 1080

وال�شرف ال�شحى.
و�شف المنتج :

عب�رة عن منتج خليط اأ�شمنتى الاأ�ش��ش يحت�ج فقط لخلطه ب�لم�ء لانت�ج مونة ع�لية القوة غير ق�بلة للانكم��ش 
لاأغرا�ش الترميم وملء الفراغ�ت ويتوافر منه نوع�ن ن�عم و خ�شن ح�شب الملائم ل�شمك الجراوت.

مج�ل الا�شتخدام :
- جراوت اأ�شفل قواعد الكب�رى والم�كين�ت والاأون��ش.

- اأعم�ل التدعيم والترميم للمن�ش�آت الخر�ش�نية مثل قم�ش�ن الاأعمدة.
المميزات :

- عديم الانكم��ش.
- خ�لى من الكلوريدات.

- مق�ومة مبكرة مرتفعة.
- مق�ومة للحرارة حتى ٢٠٠ °�ش.

- متوافر نوعين ن�عم وخ�شن.

يتبع ...
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طريقة الا�شتعم�ل :  
- يجب اأن يكون ال�شطح الاأ�ش��شى قويً� ونظيفً�  خ�ليً� من الزيوت وال�شحوم وال�شوائب الاأخرى.

- تو�شع الكمية المحددة من الم�ء فى خلاط.
- ت�شب الكمية المحددة من �شيتورك�ش جراوت ببطء مع الخلط الم�شتمر.

- بعد اإ�ش�فة الكمية ب�لك�مل، ي�شتمر الخلط لمدة لا تقل عن دقيقتين وحتى الو�شول اإلى قوام ن�عم ومتج�ن�ش.
- يتم ت�شغيل الخلطة فى خلال ع�شرين دقيقة.

- تع�لج الاأجزاء المك�شوفة بعد ال�شب مب��شرة بمركب كيورا�شول ) اأو الم�ء اأو الخي�ش المبلل بعد الو�شول اإلى 
ال�شلابة المبكرة(.

يتبع ...

الخــوا�ش الفنيــة : )عند ٢5˚م(
رمـــ�دى اللــــون :   

٠٫٠5 ± ١٫٩5 الكث�فة )م�شحوق( )كجم/لتر( : 
٠٫٠5 ± ٢٫3٠ )مونة ج�فة( )كجم/لتر( : 

مق�ومة ال�شغط ASTM C 109 ) تعتمد على ن�شبة خلط الم�ء والظروف الجوية )كجم/�شم٢ (
)�شيتورك�ش جراوت ن�عـم( 35٠ - 5٠٠ - عند 3 يوم : 
)�شيتورك�ش جراوت خ�شن( 35٠ - 5١٠   
)�شيتورك�ش جراوت ن�عـم( ٤5٠ - 5٢5 - عند ٧ يوم : 
)�شيتورك�ش جراوت خ�شن( 5٠٠ - ٦٠٠   
)�شيتورك�ش جراوت ن�عـم( 5٠٠ - ٧5٠ - عند ٢٨ يوم : 
)�شيتورك�ش جراوت خ�شن( 55٠ - ٧3٠   

٢٫3 طن / م3 معدل الا�شتهلاك : 
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)ت�بع( طريقة الا�شتعم�ل :
فى  المحددة  المي�ه  ن�شبة  وتج�وز  بدقة  محددة  لل�شب  ق�بل  قوام  على  للح�شول  ت�ش�ف  التى  الم�ء  كمية   -
 ١٠٠ لكل  الخليط  فى  الم�ء  ن�شبة  تحدد  المطلوب  للقوام  وفقً�  الن�تجة  الخر�ش�نة  اإ�شع�ف  عنه  ينتج  الخليط 

كجم من �شيتورك�ش جراوت ك�لت�لى :
• قوام �ش�ئل : حوالى١٠ - ١١ لتر م�ء لكل ١٠٠ كجم �شيتورك�ش جراوت.

• قوام ت�شتخدم فيه معدات الت�شوية : ٨ - ٩ لتر م�ء لكل ١٠٠ كجم �شيتورك�ش جراوت ، للو�شول اإلى 
اأف�شل النت�ئج ينبغى ا�شتخدام الخلط الاآلى ويمكن خلط الكمي�ت ال�شغيرة ن�شبيً� يدويً�.

اأحتي�ط�ت الاأمــ�ن :  
- نظراً لاأرتف�ع قلوية الاأ�شمنت ف�إنه يوؤثر على الاأ�شخ��ش ذوى الب�شرة الح�ش��شه لذا :

يجب اإرتداء القف�زات والافرول والنظ�رة الواقية اأثن�ء المن�ولة والتطبيق.  
فى ح�لة التلام�ش يتم ال�شطف بكمية وفيرة من المي�ه.  
غ�شل الاأيدى ب�لم�ء وال�ش�بون بعد نهو العمل.  

التخـزين وال�شلاحية :  لمدة ١٢ �شهراً تحت �شروط تخزين من��شبة.
العبـــوات :  اأكي��ش 5 كجم / ٢5 كجم / 5٠ كجم.

مواد ترميم وتقوية المن�ش�آت


