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سيتوركس جراوت

مونة �أ�سمنتية ذاتية ال�سيولة عالية القوة غير قابلة للانكما�ش .
الموا�صفات القيا�سية :

�  .ASTM C 1107 مقاومة ال�ضغط توفى الموا�صفات القيا�سية الامريكية
معتمد من الهيئة القومية لمياه ال�شرب وال�صرف ال�صحى فى م�شاريع مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحى. �

و�صف المنتج :
عبارة عن منتج خليط �أ�سمنتى الأ�اس�س يحتاج فقط لخلطه بالماء لانتاج مونة عالية القوة غير قابلة للانكما�ش 

لأغرا�ض الترميم وملء الفراغات ويتوافر منه نوعان ناعم و خ�شن ح�سب الملائم ل�سمك الجراوت.
مجال الا�ستخدام :

جراوت �أ�سفل قواعد الكبارى والماكينات والأونا�ش. �
تجميع العنا�صر الخر�اسنية �اسبقة الت�صنيع. �
�أعمال التدعيم والترميم للمن�ش�آت الخر�اسنية وذلك في ملء ال�شروخ والفجوات والتع�شي�ش مع عمل ال�شدة  �

المنا�سبة ح�سب الحالة �إذا لزم.
المميزات :

- عديم الانكما�ش.
- خالى من الكلوريدات.

- مقاومة مبكرة مرتفعة.
- مقاومة للحرارة حتى ٢٠٠ °�س.

- متوافر نوعين ناعم وخ�شن.

يتبع ...
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طريقة الا�ستعمال :  
- يجب �أن يكون ال�سطح الأ�اس�سى قوياً ونظيفاً  خالياً من الزيوت وال�شحوم وال�شوائب الأخرى.

- تو�ضع الكمية المحددة من الماء فى خلاط.
- ت�صب الكمية المحددة من �سيتورك�س جراوت ببطء مع الخلط الم�ستمر.

- بعد �إ�اضفة الكمية بالكامل، ي�ستمر الخلط لمدة لا تقل عن دقيقتين وحتى الو�صول �إلى قوام ناعم ومتجان�س.
- يتم ت�شغيل الخلطة فى خلال ع�شرين دقيقة.

- تعالج الأجزاء المك�شوفة بعد ال�صب مبا�شرة بمركب كيورا�سول ) �أو الماء �أو الخي�ش المبلل بعد الو�صول �إلى 
ال�صلابة المبكرة(.

يتبع ...

الخــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
رمـــادى 			  اللــــون :

0٫05 ± ١٫٩٥ الكثافة )م�سحوق( )كجم/لتر( :	
0٫05 ± 2٫30 )مونة جافة( )كجم/لتر( :	

مقاومة ال�ضغط ASTM C 109 ) تعتمد على ن�سبة خلط الماء والظروف الجوية )كجم/�سم٢ (
)�سيتورك�س جراوت ناعـم( ٣٥٠ - ٥٠٠ - عند ٣ يوم :	
)�سيتورك�س جراوت خ�شن( ٣٥٠ - ٥١٠ 		
)�سيتورك�س جراوت ناعـم( ٤٥٠ - ٥٢٥ - عند ٧ يوم :	
)�سيتورك�س جراوت خ�شن( ٥٠٠ - ٦٠٠ 		
)�سيتورك�س جراوت ناعـم( ٥٠٠ - ٧٥٠ - عند ٢٨ يوم :	
)�سيتورك�س جراوت خ�شن( ٥٥٠ - ٧٣٠ 		

2٫3 طن / م3 معدل الا�ستهلاك :	
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)تابع( طريقة الا�ستعمال :
فى  المحددة  المياه  ن�سبة  وتجاوز  بدقة  محددة  لل�صب  قابل  قوام  على  للح�صول  ت�اضف  التى  الماء  كمية   -
 100 لكل  الخليط  فى  الماء  ن�سبة  تحدد  المطلوب  للقوام  وفقاً  الناتجة  الخر�اسنة  �إ�ضعاف  عنه  ينتج  الخليط 

كجم من �سيتورك�س جراوت كالتالى :
• قوام �اسئل : حوالى10 - 11 لتر ماء لكل 100 كجم �سيتورك�س جراوت.

• قوام ت�ستخدم فيه معدات الت�سوية : 8 - 9 لتر ماء لكل 100 كجم �سيتورك�س جراوت ، للو�صول �إلى 
�أف�ضل النتائج ينبغى ا�ستخدام الخلط الآلى ويمكن خلط الكميات ال�صغيرة ن�سبياً يدوياً.

�أحتياطات الأمــان :  
- نظراً لأرتفاع قلوية الأ�سمنت ف�إنه ي�ؤثر على الأ�شخا�ص ذوى الب�شرة الح�اس�سه لذا :

يجب �إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية �أثناء المناولة والتطبيق.• 
فى حالة التلام�س يتم ال�شطف بكمية وفيرة من المياه.• 
غ�سل الأيدى بالماء وال�اصبون بعد نهو العمل.• 

التخـزين وال�صلاحية :  لمدة 12 �شهراً تحت �شروط تخزين منا�سبة.
العبـــوات :  �أكيا�س 5 كجم / 25 كجم / 50 كجم.

مواد ترميم وتقوية المن�ش�آت


