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2F كونفيس

يتبع ...

مونة غير منكم�شة م�شلحة ب�ألي�ف ال�شوف الزج�جى.
الموا�شف�ت القي��شية :

متطلب�ت  �شعف  ال�شغط  واإجه�د   CMBI 1031 رقم  للم�شنع  الفنية  الموا�شف�ت  ا�شتراط�ت  يوفى  منتج 
.ASTM C 387 الموا�شف�ت القي��شية الامريكية

و�شف المنتج :
المق�ومة وتقليل الانكم��ش م�شلحة  اأ�شمنتية مع�لجة كيمي�ئيً� بلدائن �شن�عية خ��شة لزي�دة  مونة ترميم 
ب�ألي�ف الفيبرجلا�ش المق�وم للقلوي�ت وتورد على هيئة م�شحوق وتخلط ب�لمي�ه فقط للح�شول على درجة 

ال�شيولة المطلوبة .
مج�ل الا�شتعم�ل :

- اإ�شلاح وملء ال�شروخ والفراغ�ت ب�لخر�ش�ن�ت والمب�نى.
- عمل طبقة ت�شوية للاأر�شي�ت لمع�لجة فروق من��شيب من ٣ - ٢٠ مم.

- اإ�شلاح حواف الاأعمدة وال�شلالم الخر�ش�نية.

الخــوا�ش الفنيــة : )عند ٢5˚م(

رمــ�دى اللــــون :   

٠٫٠5 ± 1٫٤5 الكث�فة )كجم/لتر( )للم�شحوق( : 

٢٫٢ ± ٠٫٠٢ الكث�فة )كجم/لتر( )للمونة الج�فة( : 
٤٦5 ± ٣ ٪ كجم/�شم٢  : ASTM C 109 مق�ومة ال�شغط

1 كجم / متر طولى بقط�ع ٢ * ٢٫5 �شم ) لمع�لجة ال�شروخ( معدل الا�شتهلاك : 

٢٫٢ كجم/ م٢/مم �شمك  )لت�شوية الاأر�شي�ت (   
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طريقة الا�شتعم�ل :  
- يتم تنظيف الاأ�شطح جيداً من الاأتربة والاأجزاء الغير ث�بتة والزيوت وال�شحوم وال�شداأ فى ح�لة الاأ�شطح 

الحديدية.
- فى ح�لة ال�شروخ تفتح ال�شروخ على هيئة )V( ب�أبع�د تتن��شب مع عر�ش ال�شرخ.

- يتم طرط�شة الاأ�شطح بطبقة من روبة الاأديبوند التى تتكون من الرمل والاأ�شمنت بن�شبة 1 : 1 تخلط 
بمحلول الاأديبوند الذى يتكون من الم�ء والاأديبوند بن�شبة 1 : 1.

- يخلط الكونفي�ش ٢ اإف ب�لم�ء الك�فى لاعط�ء درجة ال�شيولة المطلوبة والذى يتراوح ع�دة بين ٤ - 5 لتر لكل 
٢5 كجم من الكونفي�ش ٢ اإف.

- تع�لج الاأ�شطح بعد ال�شك النه�ئى ب��شتعم�ل مركب المع�لجة للاأ�شطح الخر�ش�نية كيورا�شول 1.
- تنظف الاأدوات الم�شتخدمة ب�لم�ء مب��شرة بعد الا�شتعم�ل.

التخــزين وال�شلاحية :  لمدة 1٢ �شهر فى ظروف تخزين ج�فة ومن��شبة.
العبـــوات :  1 كجم / 5 كجم / ٢5 كجم.


