
المقـر الرئي�شى : 319 - 43 �شارع الهرم - الجيزة
تليفون : 35854118 - 35854084 - 35853917     فاك�س : 35859858

Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

خـــدمـة العمـــلاء
Customer Service

المقـر الرئي�شى : 319 - 43 �شارع الهرم - الجيزة
تليفون : 35854118 - 35854084 - 35853917     فاك�س : 35859858

Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

خـــدمـة العمـــلاء
Customer Service

مواد ترميم وتقوية المن�ش�آت

 T 103 كيمابوكسى

مركب من اليبوك�شى والق�ر لحقن �شروخ الخر�ش�نة والأ�شفلت .
الموا�شف�ت القي��شية :

  ASTM C 881 يوفى ا�شتراط�ت الموا�شف�ت القي��شية المريكية
الموا�شف�ت الع�مة :

كيم�بوك�شى 103 تى ل�شق من مركبين اأ�ش��شه م�دة الإيبوك�شى والق�ر ومواد م�شلدة متوافقة خ��شة 
ومحتوى ع�ل للمواد ال�شلبة .

طريقة ال�شتعم�ل :  
- يتم علاج ال�شروخ ب�لأ�شطح الأفقية على الوجه الت�لى :

• تو�شيع ال�شروخ لأكبر عمق ممكن من ال�شرخ ويعر�ض حوالى 5 مم ، وبعد تم�م خلط المركبين ، ي�شب الخليط 
مب��شرة حتى تملاأ ال�شروخ تم�مً� .

- يتم علاج ال�شروخ العميقة فى الأ�شطح الراأ�شية ب�شغط الم�دة فى ال�شروخ على الوجه الت�لى :
• تو�شيع ال�شروخ حتى عر�ض 5 مم ثم تغلق اأ�شطح ال�شروخ ب��شتعم�ل مونة �شريعة ال�شك .

• يتم عمل ثقوب فى اأم�كن ال�شروخ يثبت به� م��شورة حديدية ق�شيرة ذات �شم�م م�نع للارتج�ع .
الموا�شير  تزال  الجف�ف  تم�م  وبعد  تى   103 الكيم�بوك�شى  بم�دة  ال�شروخ  لملء  خ��شة  م�شخة  ت�شتعمل   •

الحديدية وتملاأ اأم�كن الثقوب ب�لمونة اليبوك�شية ) كيم�بوك�شى 165 ( .
• يمكن خلط الكيم�بوك�شى 103 تى ب�لمواد الم�لئة لعمل اأر�شي�ت ع�لية الجودة ت�شتعمل لتغطية اأ�شطح 

الكب�رى والطرق والممرات وغيره� والمعر�شة لحرك�ت المرور الثقيلة .
• يتم تنظيف الأدوات الم�شتعملة مب��شرة بكيم �شولف 1 .

التخــزين :  لمدة ع�مين فى ظروف تخزين من��شبة وفى عبوات مغلقة .
العبـــوات :  1 كجم ، 3 كجم ) مجموع المركبين (

الخــوا�ض الفنيــة : )عند 25˚م(
اأ�شـــود اللــــون :  

0٫02 ± 1٫15 الكث�فة )كجم/لتر( : 


